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SSE-D, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

Su ur€ené na instalaciu (naskrutkovanie) NN keramickych izolatorov na kolik.

2. PREDPISY A NORMY:

e STN EN ISO 1133-1 (64 0861): 2012 — Plasty. Stanovenie hmotnostného indexu toku taveniny
(MFR) a objemového indexu toku taveniny (MVR) termoplastov. Cast 1: Normalizovana metdda
(ISO 1133-1: 2011)

e STN EN ISO 1133-2 (64 0861): 2012 — Plasty. Stanovenie hmotnostného indexu toku taveniny
(MFR) a objemového indexu toku taveniny (MVR) termoplastov. Cast 2: Metdéda pre materialy
citlivé na ¢asovo-teplotnu histériu a/alebo vihkost (ISO 1133-2: 2011)

e STN EN ISO 1183-1 (64 0110): 2013 — Plasty. Metody stanovenia hustoty nelahCenych plastov.
Cast' 1: Ponorna metdda, metéda kvapalinovym pyknometrom a titraéna metdda (ISO 1183-1:
2012)

e STN EN ISO 1183-2 (64 0110): 2005: — Plasty. Metdody stanovenia hustoty nefahenych plastov.
Cast 2: Metdda hustotného gradientu (ISO 1183-2: 2004)

e STN EN ISO 1183-3 (64 0110): 2001: — Plasty. Metddy stanovenia hustoty nefah&enych plastov.
Cast' 3: Metéda plynovym pyknometrom (ISO 1183-3:1999)

e STN EN ISO 178 (64 0607): 2011 + Zmena Al V 09/2013 - Plasty. Stanovenie ohybovych
vlastnosti (ISO 178: 2010)

e STN 33 2000-5-51: 2010 + Zmena *All V 12/13, Oprava Ol V 08/14 - Elektrické instalacie
budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo&né pravidla

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Tab. 1 Zoznam Prvkov

PRVOK Typové oznaclenie
(uvedie dodavatel)

Skupina A:

plastovy natrubok & 16 mm

Skupina B

plastovy natrubok @ 20 mm

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)
4.1, Prevadzkové podmienky, zakladné parametre
4.1.1. Menovité napatie siete: 230/400 V
4.1.2. Menovita frekvencia: 50 Hz
4.1.3. Material: polypropylén, pripadne polyamid
4.1.4. Tvar: kénusovy (kénicky) — priloha €. 1
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Rozmery su uvedené v prilohe ¢.1:

4.1.5. skupina A —obr. 1
skupina B — obr. 2
4.2, Podmienky prostredia
VonkajSie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI — vonkajSie priestory.
4.2.1.

VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ3, AS2,
BA4, BB2, BC2, BD2, BE1, CAl, CB1

43. Oznacenie

OznacCenie musi byt odolné vocli vplyvom okolia, nezmazatefné, trvacne a lahko
identifikovatelné.

43.1. Dopliujuce udaje na baleni musia obsahovat: meno vyrobcu, alebo obchodnu znacku,
typové oznacenie vyrobcu, rozsah pouzitia, datum vyroby a poznamky ku skladovaniu.

44. Pozadované skisky, protokoly a certifikaty

4.4.1. Vyhlasenie o zhode podla § 13 zakona €. 264/1999 Z.z.

4.4.0 Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu alebo potvrdenie vykonania opatreni na
T zabezpecenie kvality — STN EN ISO 9001.

443 Vyhlasenie, Zze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je zakézané
T alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

45. Technicka dokumentacia

451 Katalogové listy s uvedenim typového oznalenia, rozsahu pouZitia a rozmerového
T nakresu.

4.5.2. Navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a doloZit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Plastové natrubky pod izolatory musia byt balené v kartdéne, v plastovom obale, alebo inom
vhodnom obale (musi zabezpecit ochranu prvkov pred mechanickym poSkodenim) a poCas prepravy
musia byt zabezpelené tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu. Sucastou balenia musi byt navod na
montaz v slovenskom, pripadne v eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a skladovania
v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

1 ks plastovy natrubok & 16 mm a 1 ks plastovy natrubok & 20 mm, t. J. 2 ks vzoriek .

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre skupinu SSE sa musi dodavany
material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opacnom pripade ma objednavatel pravo od
zmluvy odstupit’ a vratit dodavatelovi dodany tovar.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poZiadaviek podfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej
typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.
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8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha €. 1 — Rozmery plastovych natrubkov pod NN izolatory .
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Priloha €. 1 - Rozmery plastovych natrubkov pod NN izolatory

A-A

Al2:1)

Obr. 1 Rozmery plastového natrubku @ 16 mm (skupina A)

DET.M.5:1

Obr. 2 Rozmery plastového natrubku @ 20 mm (skupina B)
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Obr.3 Ukazka plastového natrubku

Obr.4 Ukazka plastového natrubku
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