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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

e pre vonkajSie vedenia VN 22 kV na podpernych bodoch, najma trasy cez lesy, porasty, tazke
namrazové oblasti a pod. Vyhotovenie v zmysle STN EN 50 397-1.

2. PREDPISY A NORMY:

e STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Viyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla.

e STN EN 50397-1: Vodi¢e s ochrannym obalom na vonkajie vedenia a suvisiace prisluSenstvo
pre striedavé menovité napétia od 1kV do 36 kV vratane. Cast' 1: Vodiée s ochrannym obalom.

e STN EN 50 182: Vodi¢e na vonkajsie vedenia. Vodi€e z koncentricky zlanovanych kruhovych
drotov.

e STN EN 50 183: VodiCe na vonkajSie vedenia. Droty zo zliatiny Al-Mg-Si.

e STN EN 50 341-1: VonkajSie el. vedenia so striedavym napatim nad 1 kV

e STN EN 50 341-2-23: Vonkajsie el. vedenia so striedavym napéatim nad 1 kV. Cast 2-23: Narodné
normativne hladiska (NNA) pre SLOVENSKO

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Vodi¢ XLPE Suginitel Vaha Kalkulovana Modul pruznosti Vonkajsi Menovity Cinny odpor | Trvala pradova
: . tepelnej (kg/km)* mechanicka v tahu* priemer* tepelny pri 20°C zatazitelnost™
prierezu. roztaznosti* unosnost™* (KN/mm?) (mm) skratovy prud* (Q/km) (A)
(109/K) (kN) (kA/1s)
1. | 50 mm?
2. | 70 mm?
3. [ 120 mm?
Poznamka : * vypini dodavatel
4. TECHNICKE PARAMETRE:
TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)
41, Prevadzkové podmienky
41.1. menovité napatie Up /U: 12,7122 kV,
4.1.2. Pocet Zil: 1
4.1.3. Frekvencia: 50 Hz
4.1.4. Hlinikové jadro, pripadne jadro z hlinikovej zliatiny (AIMgSi), kruhové, viacdrétove,
komprimované, vodotesné
4.1.5. Pracovna XLPE izolacia iernej farby, stabilné proti UV Ziareniu.
4.2. Podmienky prostredia
4.2.1. VonkajSie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51:
Druh prostredia: VI. - vonkajSie priestory.
4.2.2. VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1l, AM1, AN2, AP1,
AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
4.3. Oznacenie
4.3.1. Vyrobky musia byt oznacené v sulade s STN EN 50 397-1
44. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty
4.4.1. Protokoly o prevedenych typovych skuSkach vzmysle normy STN EN 50 397-1
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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

z akreditovanej skusobne — pozaduju sa kompletné, strany popisujuce predmet skusky
a strany s vysledkom skusky pozadujeme uradne prelozené, ostatné strany mézu byt
neoverené képie v pdvodnom zneni.

4.4.2. Protokol z vyberovych skusok (test vzorky) podla tabulky €. 2 STN EN 50397-1 za ucasti
odberatela. Poznamka - pred dodanim odberatelovi. Vyber vzorky v zmysle STN
EN 50 397-1 z uz vyrobeného mnozstva.

4.4.3. Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN ISO 9001.

45, Technicka dokumentacia

45.1. Katalogy s uvedenim:
e typového oznacenia,
e rozsahu pouzitia,
e rozmerového nakresu,
e moznosti ochrany proti prepatiu — doporucené systémy,

4.5.2. Navod na montaZz a nastavenie v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

4.5.3. Prehlasenie, Ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je

zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok poZadujeme vypracovat a doloZit' v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Vodic¢e su dodavané na ocelovych, pripadne drevenych bubnoch, s max. priemerom 2250
mm.

Na jednom bubne sa dodava len jeden druh vodita, v dohodnutej dizke medzi
objednavatelom a vyrobcom.

Pocas prepravy a skladovania plati rozsah teplét od - 25 °C do + 55 °C.

Navijanie hotového vodi€a na bubon sa musi vykonavat s maximalnou starostlivostou. Konce
vodi€a sa vhodnym spdsobom upevnia na bubon tak, aby sa vodi€¢ nerozvinul a konce
nerozplietli. Konce vodia musia byt zabezpe¢né pred vnikanim vihkosti. Zarovenn musi byt
zabezpecené, aby pripadné nerovnosti na bubne neposkodili vodic.

VSetky bubny sa obojstranne oznacia nasledujucimi, trvalo itatelnymi adajmi v slovenskom jazyku:

vyrobca (dodavater)
objednavatefl

objednavacie Cislo

typ vodi¢a

dodana dizka

Cislo bubna

hmotnost brutto a netto
datum vyroby (tyzderni / rok)
smer odvalovania so Sipkami

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Bez poZiadavky na predloZenie vzorky
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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy pre dany distribuény prvok pre distribu¢né vedenia SSD, musi
dodavatel preukazat spinenie podmienok uspeSnym absolvovanim vyberovych skusok. Zastupcovia
obstaravatela sa zu€astnia vyberovych skusok v skudobni vyrobcu v poéte max. 4 osoby. Naklady na
ucast’ pracovnikov obstaravatela na skuskach (cestovné naklady a naklady na ubytovanie si hradi
obstaravatel) budu zahrnuté v cene dodavky tovaru. V opanom pripade ma obstaravatel pravo od
zmluvy odstupit. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre obstaravatelfa je potom zavislé od
vysledku tychto skusok.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskisat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poZiadaviek podlfa daného technického Standardu, vratane vyZadovanej

typovej a kusovej skusky v nezavislej skudobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha &.1- ilustratné prevedenie vodica
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